Laattojen kiinnitys

ARDEX X 77

Valkoinen MICROTEC-kiinnityslaasti

e Sementtipohjainen
e Tayttaa C2-vaatimukset EN 12004 mukaan

e Keraamisten laattojen ja betonilaattojen seka luonnonkivien

asentamiseen sisa- ja ulkotiloissa

e Kuituvahvistus parantaa tartuntalujuutta ja pienentaa laastin

jannitteita seka laastin kutistumista
* \ledenkestava
* Pakkasenkestava
* Pieni menekki
* Helppo tyostaa
e Ei sisalla irtoavaa kalkkia
e ARDEX X 77 W + ARDEX E 90

MICRoTEC flexklaeher, hvid

MICRoTEC 1'a'slmassa, vit

Mg
CROTEC fleksibelt flislim, hyjgt

= joustava ja vetta hylkiva erikoislaasti (S2 EN 12002 mukaan)

Kéayttoalue
Sisalla ja ulkona. Seinat ja lattiat.

Muodonmuutoskykyinen kiinnityslaasti soveltuu keraamisille laatoille,
luonnonkiville ja mosaiikeille. Myds luonnonkivilaattojen kiinnittami-
seen, jotka eivat reagoi alkaliseen kosteuteen. Kipsikartonkilevyjen ja
kovien eristyslevyjen kiinnittamiseen.

Voidaan kayttaa myos uima-altaissa ja julkisivuilla.

Lapikuultavat lasi-, posliini- ja keraamiset mosaiikit kiinnitetaan marka-

rasitetuilla alueilla ARDEX WA tai ARDEX RG 12 -epoksituotteilla.
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ESPOO - FINLAND
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Laattojen asentaminen viela kutistuvilla betonipinnoilla, kun massiivi-
nen betonirakenne on kuivunut hyvissa olosuhteissa vahintaan 3 kuu-
kautta.

Tyyppi e o
Jauhe siséltaa sementtia, tayteaineita, valikoituja lisaaineita, MICRO-
TEC-kuituja ja joustavuuteen vaikuttavia muoveja.

Veteen sekoitettaessa saadaan pastamainen laasti, jonka tyoaika on
noin 3 tuntia. Laasti kovettuu sitoutumalla ja kuivumalla.




Laattojen kiinnitys

ARDEX X77 W

Valkoinen MICROTEC-kiinnityslaasti

Alustan esikasittely Tarkeaa
Alusta voi olla kuiva tai kostea, mutta sen pitaa olla luja, kantava, riit- Sisaltaa sementtia. Vaikuttaa alkalisesti. Taman vuoksi iho ja silmat
tavan jaykka, polyton ja puhdas tartuntaa heikentavista kerroksista. suojataan. Aine huuhdotaan iholta huolellisesti. Aineen joutuessa sil-

Kipsialustojen ja huokoisten tai hiottujen kalsiumsulfaattipintojen pitaa miin ottakaa yhteys laakariin

olla kuivia ja ne pohjustetaan ARDEX P 51 -pohjustusaineella laimen- Sitoutuneessa tilassa vaaraton ihmisille ja ymparistolle.
nettuna veteen 1:3 (3 osaa vetta).
Metalli- las-, lakka- ja muut vastaavat pinnat pohjustetaan kuivissa si Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan:
satiloissa ARDEX P 82 -pohjustusaineella. Sekoitussuhde: n. 8,4 | vetta : 20 kg jauhetta tai
Sisatiloissa pohjustetaan vanhat laattapinnat ARDEX P 82 -pohjustusai- n. 1 TO vettd : 2,25 TO jauhetta
neella tai tasoitetaan ohuelti yli ARDEX X 77 W -laastilla. Vanhojen laat- (TO=tilavuusosa)
tojen paalla ulkotiloissa ja markatiloissa tehdaan tartuntakasittely AR- Jauhepaino: n 10k
DEX 8+09 tai 8+9 LW -vedeneristeella (kahteen kertaan). Kun P : 0ke/
pohjustuskasittely on kuivunut, voidaan laatat kiinnittaa. Markapaino: n. 1,6 kg/l
. Jauhemenekki: tasaisella alustalla
Tybskentely _ L o 3x3x3 mm kammalla n. 1,1 kg/m?
Puhtaassa astiassa sekoitetaan puhdasta vetta ja jauhetta niin, etta 6x6x6 mm kammalla n. 2,0 kg/m2
saadaan tasainen ja pastamainen koostumus. Ennen kayttoa sekoite- 8x8x8 mm kammalla n. 2,5 kg/m?
taan laasti viela kertaalleen paremman tyostettavyyden saamiseksi. -
) Tyoskentelyaika (+20 °C): n.3h
Sekoitussuhde: ARDEXX77W 20 kg : .
Vesi n. 8,4l Asennusaika (+20 °C): n. 60 min.
Laastikoostumusta voidaan muuttaa hieman laatan koosta tai tyon Korjausaika (+20 °C). 15-30 min.
luonteesta johtuen. Saumaus seinalla (+20 °C): n. 8 h kuluttua

Jos laastista halutaan erityisen joustava ja vetta hylkiva, sekoitetaan

se veteen sekoitetun ARDEX E 90 -isaaineen kanssa seuraavasti: Saumaus lattialla (+20 “C): n. 24 h kuluttua

Tartuntavetolujuus: keraaminen laatta 28 d jalkeen
ﬁggg )é {736 w %(?(kg kuiva- ja markarasitus n. 1,0-2,0 N/mm?
vesi n 6g| lamporasitus n. 1,0-1,5 N/mm?2
U jaa-sula -rasitus n. 1,0-1,5 N/mm?
Lastan hammastus valitaan niin, etta laattaan saadaan taysi tartunta. . oL
Kovissa rasituksissa, kuten altaissa ja julkisivuilla levitetdan laasti Pakkaus: sakki 20 kg netto
myo0s laatan takapintaan. Varastointi: n. 12 kk kuivassa tilassa

avaamattomassa

Karkeat ja epatasaiset alustat voidaan tasoittaa ARDEX X 77 W -aastil- alkupersispakkauksessa.

la. Tasoituksen kuivuttua voidaan tehda laatoitus.

Laastia levitetaan kerralla vain niin suurelle alueelle, etta laatat voi-
daan asentaa kosteaan laastiin asennusajan puitteissa. Laattojen
asentoa voidaan korjata noin 15-30 minuuttia asennuksesta.

Kiinnitettaessa etupuolelta paperiverkkoon kiinnitettyja lasi- tai posliini-
mosaiikkeja, levitetaan laastia niin paljon, etta laasti nousee saumoi-
hin. Mahdollinen jalkisaumaus tehdaan samalla laastilla.

Epavarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyota.
Voidaan kayttaa yli +5 °C lampdtiloissa.

Korkeammat lampotilat lyhentavat ja matalammat lampatilat pidenta-
vat tyo- ja sitoutumisaikaa.

Huomaa
Kiinnitettaessa laattoja rakennuslevyille varmistetaan, etta nama on
kiinnitetty alustaan likkumattomiksi.

Markatiloissa, parvekkeilla ja altaissa noudatetaan ARDEX-jarjestelma- ARDEX Skandinavia A/S
ratkaisuja. Marielundvej 4
Varjaantymisherkkien luonnonkivien asentamisessa noudatetaan 2730 Herlev
ARDEX-luonnonkivijarjestelmaa. Denmark
Kylpyldissa ja muissa kovan rasituksen tiloissa kaytetaan ARDEX WA 06

-epoksia kiinnittdmiseen ja saumaamiseen. 54064

Kutistuvilla betonipinnoilla suunnitellaan liikuntasaumat rakennusmaa- N .
raysten mukaan. Cementitious Adhesive

EN 12004:C2TE-S1

ARDEX-tuotteet on testattu laboratoriossa ja kaytannossa. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten maarayksia ja ohjeita rakentamisesta
seka antamiamme ohjeita tuotteen kaytosta, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin kayttoohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset
rakennusmaaraykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja kaytannon kokemus.
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