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6.8 LASIMOSAIIKIN KIINNITYS JA SAUMAUS MARKATILOISSA

Yleista

Laatoitus

Saumaus

Alustan pitdd olla riittdvan jaykka ja luja lasimosaiikin kiinnittamiseen.
Betonialustan kuivumiskutistuman tulee olla tapahtunut siind maarin, ettei siité ole
haittaa laattojen tartunnalle. Markatilan vedeneristaminen on tehty ARDEX-
vedeneristeelld. Seuratkaa tdman selosteen lisdksi materiaalivalmistajan
vedeneristysjarjestelma- ja tuote-esitteita.

Lapikuultamattomat lasimosaiikit kiinnitetdaan ARDEX X 77 tai ARDEX X 77 W -
kiinnityslaastilla (SFS EN 12004 mukaan C2 TE S1).

Lapikuultavien lasimosaiikkien kiinnitys tehdaan vaakapinnoilla valkoisella ARDEX
RG 12 tai ARDEX WA epoksisaumalla ja pystypinnoilla valkoisella ARDEX WA
epoksisaumalla (EN 13888 mukaan RG). Tarvittaessa tummat alustat tasataan n.
1 mm tasauskerroksella kaytettavalla epoksilaastilla ennen varsinaista laatoitusta.
Laastikampa valitaan siten, ettei laattojen asentamisessa muodostu saumoihin
purseita ja laatan tartunta alustaan saadaan taydelliseksi (3x3 sahantera liima-
kammalla).

Saumaus tehddéan ARDEX RG 12 tai ARDEX WA -epoksisaumalla (EN 13888
mukaan RG). Saumalaasti levitetdan kovalla saumakumilla niin, ettd saumat tayt-
tyvat tayteen.

Saumalaastijadmien poisto ja saumapinnan alkumuotoilu tehdaan siten, etta pinta
kostutetaan voimakkaasti ja saumalaasti lietetdaan kahvallisella karhunkielella. En-
simmaisessa saumapesussa saumalietteen poisto ja saumamuotoilu tehdaan
imukykyiselld pesusienelld. Pesu toistetaan puhtaalla kylmalla vedella niin, ettei
saumalaastijaanteita jaa lasimosaiikin pintaan. Tarvittaessa tehdaan uudelleen
pesu sauman sitouduttua n. 1-4 tuntia saumauksesta siten, ettd saumattu alue on
puhdas.

Rajakohtien joustavat saumaukset tehdaan ARDEX SN tai ARDEX SE-
markatilasilikonilla riippuen kaytetystd saumavarista.
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