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TUOTEKUVAUS

ARDEX 8+9 -vedeneristysjarjestelma on markatilojen seinien ja lattiarakenteiden vedeneristys- ja
pintarakennejarjestelma. Jarjestelman komponentteja ovat vedeneristeen pohjuste, vedeneriste,
vedeneristeen kanssa kaytettdvat sauma- ja lapivientivahvikkeet ja laattojen Kiinnityslaastit.
Jarjestelman kanssa kaytetdan lattiakaivoja, joiden toimivuus yhdessa jarjestelman kanssa on
varmistettu.

ARDEX 8+9 -jarjestelma soveltuu kaytettavaksi uudis- ja korjausrakentamisessa kiviainespohjaisista
materiaaleista ja markatilaan soveltuvista levyista valmistetuissa seinissa ja riittdvan kantavasta
alustarakenteesta valmistetuissa lattioissa.

ARDEX 8+9 -jarjestelma ARDEX P 2 D -pohjusteen kanssa on CE-merkitty eurooppalaisen teknisen
arvioinnin ETA 15/0458 perusteella.

SERTIFIOINTIMENETTELY

Tama sertifikaatti on mydnnetty akkreditoituna. Eurofins Expert Services Oy on FINAS:n akkreditoima
sertifiointilaitos (S017).

Tama sertifikaatti perustuu tuotteen kaytettdvyyden ja testattujen suoritustasojen arviointiin
sertifiointiperusteiden SERT R003 mukaisesti ja tuotteen laadunvalvontaan kohdan 5 mukaisesti.
Sertifioinnin yleiset menettelyt perustuvat Eurofins Expert Services Oy:n sertifiointijarjestelmaan.

Taman sertifikaatin voimassaolon ehdot on esitetty kohdassa 18.

Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa osoitteesta www.sertifikaattihaku.fi. Eurofins Expert Services Oy:n tai Eurofinsin nimen
kayttdminen missdadn muussa muodossa mainoksissa tai taman sertifikaatin osittainen jakelu on sallittu vain 1 (8)
Eurofins Expert Services Oy:n kirjallisella luvalla.
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MAARAYKSET, STANDARDIT JA OHJEET

1 Maaraykset

Eurofins Expert Services Oy:n arvioinnin perusteella ARDEX 8+9 -vedeneristysjarjestelma tayttaa sen
kaytdn kannalta oleelliset seuraavissa maankaytto- ja rakennuslain nojalla annetuissa asetuksissa
esitetyt vaatimukset, kun tuotetta kaytetaan sertifikaatissa esitetylla tavalla:

782/2017 Ympéristéministerién asetus rakennusten kosteusteknisestéa toimivuudesta

2 Muut ohjeet

Markatilojen suunnittelua ja toteutusta koskevat yleiset ohjeet:
RIL 107-2022  Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet, RIL ry, 2022

SisaRYL 2013 Rakennustdiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen sisétydt,
RT 14-11103, Rakennustietosdatio, 2012

by 45/BLY 7 Betonilattiat 2018, Suomen Betoniyhdistys r.y.

TUOTETIEDOT

3 Tuotejarjestelma
ARDEX 8+9 -vedeneristysjarjestelman komponentit on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. ARDEX 8+9 -jéarjestelmédn komponentit

. . ARDEX P 51
Vedeneristeen pohjusteet ARDEX P 2 D
Vedeneriste ARDEX 8+9 -vedeneriste

ARDEX SK 12 -vahvistusnauha

ARDEX SK 90 -sisdkulma
Vahvikkeet ja lapivientitarvikkeet ARDEX SK 270 -ulkokulma

ARDEX STA -kaivokappale

ARDEX SRM -lapivientikappaleet

Keraamisten laattojen kiinnityslaasti  ARDEX X 77
Keraamiset laatat Keraamiset laatat, joiden vedenimukyky on maaritetty

Lattiakaivot Kohdassa 8 maaritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet

Seinien ja lattioiden tasoitukseen kaytetddn ARDEX Oy:n suosittelemia seinien ja lattioiden tasoitteita
ja tasoitteiden pohjustetta.

Vedeneristeen pohjusteet

ARDEX P 51 -pohjustusaine on keinohartsidispersio, jota kaytetaan hiekoituvilla kiviainespinnoilla ja
levypinnoilla. ARDEX P 51 laimennetaan vedelld suhteessa 1:3.

ARDEX P 2 D -pohjustusaine on keinohartsidispersio, jota kaytetaan kiviainespinnoilla ja levypinnoilla.
ARDEX P 2 D -pohjustusaine levitetdan laimentamattomana.

Vedeneriste

ARDEX 8+9 -vedeneriste on kaksikomponenttinen vedeneriste, jonka komponentit ovat
ARDEX 8 -akryylidispersio ja sementtipohjainen ARDEX 9 -jauhe. Vedeneriste levitetddn vahintdan
kahteen kertaan. Vedeneristeen kuivakalvon vahimmaispaksuuden on oltava 0,8 mm. Tama
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kalvonpaksuus saavutetaan tasaisella alustalla menekillda 1,5 kg/m2. Alustan epéatasaisuus ja
erikoiskohtien runsaus lisdavat menekkia oleellisesti.

Vedeneristeen kanssa kaytettavat vahvikkeet

ARDEX SK 12 -vahvistusnauhaa kaytetaan lattian ja seinan liitoksissa sekd muissa saumakohdissa.
Nurkissa kaytetaan vaihtoehtoisesti valmiiksi muotoiltuja ARDEX SK 90 ja ARDEX SK 270
-kulmakappaleita. ARDEX STA -kaivokappaletta kaytetdan lattiakaivoliitoksissa. ARDEX SRM
-lapivientikappaleita kaytetddn seinan ja lattian lapivienneissa. Vahvikkeet kiinnitetdan tuoreeseen
vedeneristeeseen, jonka kuivuttua vedeneriste levitetddn ARDEX Oy:n asennusohjeiden mukaisesti.

Lattiakaivot

ARDEX 8+9 -vedeneristeen kanssa kaytetdan lattiakaivoja, joiden toimivuus vedeneristeen kanssa
on varmistettu. Sertifikaatin paivitysajankohtana toimivuus on varmistettu kohdassa 8 mainittujen
kaivojen osalta.

Kiinnityslaastit
Keraamisten laattojen kiinnittamiseen kaytetadan ARDEX X 77 -kiinnityslaastia.

Keraamiset laatat

ARDEX 8+9 -jarjestelmassa suositellaan kaytettdvan keraamisia laattoja, joiden vedenimukyky on
maaritetty (alle 15 %). Jos laattojen vedenimukyky on suuri, voi Kiinnityslaastin avoaika olla
valmistajan ilmoittamaa avoaikaa lyhyempi.

Muut vedeneristystyohon liittyvat tuotteet

Keraamisten laattojen saumaukseen kaytetddn ARDEX Oy:n suosittelemia saumalaasteja.

Keraamisten laattojen nurkkakohtien, lattian ja seindn rajan ja liikuntasaumojen tiivistamiseen
kaytetdan ARDEX Oy:n suosittelemia markatilasilikoneja.

4 Tuotteiden merkinta, toimittaminen ja varastointi kohteessa

Vedeneristysjarjestelman komponentit toimitetaan tyémaalle suljetuissa pakkauksissa, joissa on
ilmoitettu tuotteiden kayttdtarkoitus ja ohjemenekit seka viimeinen kayttopaiva. Jarjestelman kaytto-
ja asennusohjeet ovat toimituspakkauksissa.

Tuotteet tulee varastoida alkuperaispakkauksissa kuivassa ja lampimassa (lampdtila yli + 5 °C)
tilassa. Tuotteet on suojattava suoralta auringon paisteelta. Avaamattomassa pakkauksessa
jarjestelman neste- ja jauhekomponenttien varastointiaika on tuotteesta riippuen 9 — 12 Kkk.
Varastointiaika on kerrottu tuote-esitteessa. Tuotepakkausten sarjanumeron kaksi ensimmaista
numeroa ovat valmistuskuukausi ja kolmas numero on valmistusvuosi.

5 Laadunvalvonta

ARDEX 8+9 -jarjestelman ulkoinen laadunvalvonta ja laadunvalvontandytteiden testaus toteutetaan
ARDEX Oy:n ja Eurofins Expert Services Oy:n vélisen laadunvarmennussopimuksen mukaisella
tavalla.

SUUNNITTELUTIEDOT

6 Yleista

Tassa sertifikaatissa annetut suunnittelutiedot perustuvat lahtokohtaan, ettd rakenneratkaisut,
kiinnitysmenetelmat ja muut I3htotiedot ovat tassa sertifikaatissa esitettyjen mukaiset, ja ettd
mainittuja vaatimuksia, ohjeita ja standardeja noudatetaan.
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ARDEX 8+9 -jarjestelmd soveltuu kaytettdvaksi tarvittaessa tasoitetuista kiviainespohjaisista
materiaaleista, kuten  betonista, hoyrykarkaistusta  kevytbetonista, kevytsorabetonista,
kalkkihiekkatiilesta, poltetusta tiilestd seka markatilaan soveltuvista levyistd kuten kuitusementti-,
kipsikartonki- ja polystyreeniytimisistd markatilalevyista valmistetuilla seinilla, ja betonista tai
tasoitetusta ja riittdvan kantavasta alustarakenteesta valmistetuissa lattioissa.

Sertifikaatti kattaa kayton sisatiloissa, missa rakenteiden lampétila on +5 — +40 °C.

7 Asennus

Vedeneristyksen alustarakenteena olevan lattian ja seinan tulee olla pintarakenteeltaan tasainen ja
kuopaton, eikd siind saa esiintyd nystermid. Pinnat pohjustetaan ja ylitasoitetaan valmistajan
tydohjeen mukaisesti. Tasoituksessa ja pohjustuksessa kaytetddn ARDEX Oy:n valmistamia tai
suosittelemia tuotteita.

Lattiapinnan kaltevuuden tulee olla vahintaan 1:100 lattiakaivoon pain.

Betoni- ja tasoitepinnan pintalujuuden tulee olla vahintdan 0,5 N/mm?2. Vaatimus ei koske seinia, mikali
seinamateriaalin oma lujuus alittaa arvon 0,5 N/mm?2.

Vedeneristettyjen puurunkoisten tai muita orgaanisia komponentteja sisaltavien rakenteiden ei tule
jéada kahden tiiviin pinnan valiin, ellei tuuletusmahdollisuutta ole jarjestetty.

Kylpyhuoneiden ilmanvaihdon tulee tayttda maankayttd- ja rakennuslain nojalla annetun asetuksen
vaatimukset. Riittava ja toimiva ilmanvaihto on markatilan kuivumisen seka rakenteiden toimivuuden
ja kayttéian kannalta tarkea. Markatilan rakenteisiin ei tule kohdistaa tilan suunniteltuun
kayttdtarkoitukseen nahden suurempia kosteusrasituksia.

Asennukset tehdaan ARDEX Oy:n kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Jarjestelman asennuksia voivat
tehda valmistajan kouluttamat, tai muun yleispatevan markatila-asentajakoulutuksen suorittaneet
henkil6t.

8 Kosteustekniset ominaisuudet

Veden- ja kosteudeneristyksessa noudatetaan maankaytto ja rakennuslain nojalla annettua asetusta
782/2017, Ymparistdministeridn asetus rakennusten kosteusteknisesta toimivuudesta.

ARDEX 8+9 -vedeneristysjarjestelma toimii sauma- ja lapivientitiivistyksineen ja vahvikkeineen
markatilan vedeneristyksena ja estda alla olevien rakenteiden kastumisen vedeneristykselta
edellytetylla tavalla.

Vesitiiviys

ARDEX 8+9 -vedeneristysjarjestelman vesitiiviys on testattu ETAG 022:n mukaisesti betonialustalla
kalvonpaksuudella 0,8 mm. Lisaksi jarjestelman vesitiiviys on testattu soveltaen standardia EN 1928
kayttden alustana kipsilevya ja rasituksena 100 mm vesipatsasta kahden viikon ajan (100 mm/14 vrk).

Jérjestelma on tehtyjen mittausten mukaan vesitiivis molemmilla alustoilla, kun valmistajan ohjeen
mukainen minimikalvonpaksuus tayttyy.

ARDEX 8+9 -vedeneristysjarjestelmalle tehtyjen vesitiiviystestien tuloksia voidaan soveltaa kipsilevy-
ja betonialustan lisdksi myds muihin tasoitettuihin Kiviaineisiin alustoihin, sementtipohjaisiin
tasoitepintoihin seka markatiloihin soveltuviin rakennuslevyihin, kun menekki ja kalvonpaksuus ovat
ohjeiden mukaiset.

Levysaumojen silloituskyky ja vesitiiviys seka seina- ja lattialapivientien vesitiiviys on testattu
ETAG 022:n mukaisesti kayttden taulukon 1 mukaisia sauma- ja lapivientivahvikkeita. Saumat ja
litokset olivat vesitiiviita.

ARDEX 8+9 -vedeneristeen ja lattiakaivon liitoksen vesitiiviyttd on testattu ETAG 022 liitteen A seka
standardin EN 1253-1 mukaisilla menetelmilla. Vesitiiviit liitokset, kaivot ja tiivistystavat on esitetty
taulukossa 2.
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Taulukko 2. ARDEX 8+9 -vedeneristysjarjestelmén kanssa testatut mérkatilojen lattiakaivot 7

Kaivo
Vieser-lattiakaivo

Merika®-lattiakaivo

Purus Line

Unidrain Lattiakaivo

Bllicher Waterline 378
Bllcher Drain Domestic Circle,
Multi ja Trio

Stainless Team Finland Oy:n
Ponttokaivot

Stainless Team Finland Oy:n
DU-130 -lattiakaivo

Geberit seina- ja lattiakaivot,
Cleanline-suihkukouru

Tiivistys

Kaivon kiilarengas + ARDEX STA 40-40 -kaivokappale tai Vieser

vedeneristyslaippa

Kaivon kiilarengas tai vaihtoehtoisesti sdadettava kiilarengas +

ARDEX STA 40-40 -kaivokappale

Kaivon kiristysrengas + ARDEX STA 40-40 -kaivokappale
ARDEX SK -vahvistusnauha

ARDEX SK 12 -vahvistusnauha

Kaivon kiristysrengas + ARDEX STA 40-40 -kaivokappale

Kaivon kiristysrengas + ARDEX STA 40-40 -kaivokappale

Kaivon kiristysrengas + ARDEX STA 40-40 -kaivokappale

Kaivon tiivistyslaippa

) Vedeneristeen liittdmisesta vanhaan lattiakaivoon saa lisatietoja ARDEX Oy:lta.

Vesihoyrynlapaisevyys

Vedeneristyksen vesihdyrynlapaisevyys on esitetty taulukossa 3. Tulokset perustuvat ETA
15/0458:ssa ilmoitettuihin arvoihin ja Eurofins Expert Services Oy:n suorittamiin testeihin.
Vesihoyrynlapaisy tulee ottaa huomioon markatilarakenteiden kosteusteknisessa suunnittelussa.

Taulukko 3. ARDEX 8+9 -jarjestelman vesihGyrynldpdisy, testimenetelmd EN ISO 12572 (23 °C,

RH 93%—50%).
Vedeneristys

ARDEX P 51 (laim. 1:3) 80 g/m?2
ARDEX 8+9 1,5 kg/m?

ARDEX P 51 (1 x, laimentamaton)

ARDEX 8+9 1,5 kg/m?

ARDEX P 51 (2 x, laimentamaton)

ARDEX 8+9 1,5 kg/m?
ARDEX P 2 D 120 g/m?
ARDEX 8+9 1,5 kg/m?
ARDEX P 2 D 250 g/m?2
ARDEX 8+9 1,5 kg/m?
ARDEX P 2 D 160 g/m?2
ARDEX 8+9 1,8 kg/m?2
ARDEX P 2 D 250 g/m?
ARDEX 8+9 1,8 kg/m?
* Yksikot: W, vesihOyrynlapaisy

VesihOyrynlapaisevyys *
W, kg/((m?sPa) sq,m  Z,, m’sPalkg Z,,s/m

164-10-12 1,2 6,1-10° 45000
100-10-"2 1,9 9,9-10° 73000
89-1012 2,2 11-10° 83000
11-10-12 18 90-10° 670000
5-10-12 39 200-10° 1470000
8,0-10-12 24 120-10° 920000
5,4-1012 36 190-10° 1370000

sd, vesihdyrydiffuusiota vastaavan ilmakerroksen paksuus
Zp, Zy, vesihdyrynvastus
d, vesihdyryn diffuusiovastuskerroin

2000

2400

2750

29500

48800

24400

36500
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Halkeamansilloituskyky

ARDEX 8+9 -vedeneristeen halkeamansilloituskyky betonialustalla markamenekilla 1,8 kg/m?, tulos
luokka 2: 0,75 mm, tayttda sertifiointiperusteissa SERT RO003 ja RIL 107-2022:ssa markatilojen
siveltavalle vedeneristeelle asetetun halkeamansilloituskyvyn vaatimuksen.

Tuloksen perusteella tuote soveltuu kaytettavaksi halkeiluriskialttiilla alustalla, kun valmistajan ohjeen
mukainen minimikalvonpaksuus tayttyy

Alkalinkestavyys

ARDEX 8+9 -vedeneristeen alkalinkestavyys on testattu mittaamalla kiinnityslaastin tartuntalujuus
vedeneristeen paaltéd betonialustalla alkalivanhennuksen jalkeen standardin EN 14891 mukaisesti.
ETA 15/0458:n mukaan tartuntalujuus taytti sertifiointiperusteiden SERT RO003 vaatimuksen
> 0,3 N/mm2.

Pintarakennejarjestelméan yhteensopivuus

ARDEX 8+9 -vedeneristysjarjestelman yhteensopivuus on testattu ARDEX X 77 -kiinnityslaastin
kanssa. Kiinnityslaastin tartuntalujuus, tartuntalujuus vesirasituksen jalkeen ja tartunta
ldmporasituksen jalkeen vedeneristetyltd betonialustalta mitattuna tayttivat sertifiointiperusteiden
SERT RO003 vaatimuksen > 0,3 N/mm?2 (vaatimus levyalustalla on vahintdan levymateriaalin oma
lujuus).

9 Paloturvallisuus

Méarkatilojen vedeneristys- ja pintarakennejarjestelman vaikutusta paloturvallisuuteen ei ole
maaritetty. Keraamiset laatat ja niiden kiinnitykseen ja saumaukseen kaytetyt sementtiperustaiset
laastit ovat palamattomia.

10 Lujuus

Vedeneristysjarjestelmalla ei ole suoraan vaikutusta rakenteiden kantavuuteen. Kun
vedeneristysjarjestelma on vesitiivis ja kosteusteknisesti oikein toimiva, se estaa veden vaikutukselle
herkkien rakenteiden kantavuuden heikkenemisen.

11 Lammoneristavyys

Vedeneristysjarjestelmalla ei ole suoraa vaikutusta rakennuksen ldammoneristykseen. Vedeneristys
estda veden ja liiallisen kosteuden paasyn rakenteisiin markatilasta kasin. Vedeneristys ehkaisee
siten kosteuden kertymisesta rakenteisiin aiheutuvaa lammadneristavyyden heikkenemista.

12 Aéneneristivyys

Vedeneristysjarjestelmalld on erittdin  vahainen vaikutus rakennuksen tai markatilan
aaneneristysominaisuuksiin.

13 Kestavyys

Vedeneristysjarjestelman pitkdaikaiskestavyyteen vaikuttavat kayttdolosuhteissa esiintyvat rasitukset
seka asennustavan ohjeidenmukaisuus.

ARDEX 8+9 -jarjestelman pitkaaikaiskestavyyttd on testattu maarittamalld kiinnityslaastien
tartuntalujuus vedeneristetylla betonialustalla I1ampd-, vesi- ja alkalirasituksen jalkeen, vedeneristeen
halkeamansilloituskyky lampdrasituksen jalkeen seka selvittdmalla liitosten, lapivientien ja kaivo-
vedeneristeliitosten  vesitiiviyttd suihkutus- ja |&mpdtilanvaihtelukokeilla. Jarjestelma  sailytti
toimivuutensa kaikissa vanhennus- ja rasituskokeissa.
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ASENNUS- JAKAYTTOOHJEET

14 Valmistajan ohjeet
Asennukset tehdaan ARDEX Oy:n kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

Huoltotoimenpiteenad on tarkedd markatilan pintarakenteiden saanndllinen tarkastus ja puhdistus
mukaan lukien lattiakaivo. Pintarakenteiden kuntoa tulee tarkkailla sdannoéllisesti silmamaaraisesti.

TEKNISET SELVITYKSET

15 Kokeelliset tutkimukset

Tama sertifikaatti perustuu kokeellisiin tutkimuksiin, joissa jarjestelmasta ja sen komponenteista on
maaritetty kohdassa 8 esitetyt ominaisuudet.

16 Muu aineisto

e Valmistajan asennus- ja kayttdohjeet
e Tuotekortit

o Kayttdturvallisuustiedotteet

e EPD-ymparistdselosteet

Aineisto on saatavilla ARDEX Oy:lta.
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SERTIFIKAATIN VOIMASSAOLO

17 Sertifikaatin voimassaoloaika
Tama sertifikaatti on voimassa enintaan 7.10.2027 asti.

Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa osoitteesta www.sertifikaattihaku.fi.

18 Voimassaolon ehdot

Sertifikaatti on voimassa silla edellytyksella, ettd tuotetta ei oleellisesti muuteta ja ettd ARDEX Oy:n
ja Eurofins Expert Services Oy:n valilla on voimassaoleva laadunvarmennussopimus.

19 Muut ehdot

Tassa sertifikaatissa esitetyt viittaukset lainsdadantéon ja standardeihin koskevat naitd siina
muodossa, kuin ne olivat voimassa sertifikaatin allekirjoituspaivana.

Tassa sertifikaatissa esitetyt suositukset tuotteen turvallisesta kaytdstd ovat vahimmaisvaatimuksia,
joita on noudatettava tuotetta kaytettdessa. Sertifikaatti ei kumoa laissa ja asetuksissa esitettyja
nykyisia tai tulevia vaatimuksia. Sen lisdksi, mitd téssa sertifikaatissa on esitetty, noudatetaan
suunnittelussa, valmistuksessa ja kaytdssa yleista hyvaa rakentamistapaa.

Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa valmistaja. Eurofins Expert Services Oy ei
taman sertifikaatin myontaessaan sitoudu minkaanlaiseen vahingonkorvausvastuuseen henkilo- tai
muusta vahingosta, mika sertifikaatin mukaista tuotetta kaytettdessa valittémasti tai epasuorasti
mahdollisesti aiheutuu.

Tama sertifikaatti nro 118/99 on paéivitettyna edelld olevan mukaisesti mydnnetty ARDEX Oy:lle.

Eurofins Expert Services Oy:n puolesta 3.4.2023

Katja Vahtikari Tiina Tirkkonen
Manager, Construction Certification Senior Expert

Témaéa dokumentti on allekirjoitettu séhkdisesti

EUROFINS EXPERT SERVICES OY
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