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UJUMISBASSEINI HUDROISOLATSIOON JA PLAATIMINE

NOUDED ALUSPINNALE

Kaesolevas terviklahenduse juhendis antakse llevaade ujumis-
basseinide lahendusvoimalustest ja toodetest nii remondi- kui
uusehitusobjektidel. Ujumisbasseinid voivad olla era voi avalikus
kasutuses, nii sise- kui valistingimustes. Soolavee- voi muul viisil
normaalsest veekoormusest erinevates basseinides soovitame
alati ARDEX SK 100 W hiidroisolatsiooni membraankanga paigal-
damist enne plaatimist ka veetihedate tarindite peale ning plaatide
kinnitamist ja vuukimist epoksiipohiste toodetega.

Naidistarindid kaesoleva juhendi jaoks on tehtud betoonile. Uusehi-
tuse objektidel on eriti oluline, et betoontarind valatakse veetihe-
dast betoonist (betooniklass K 45), milles on vaike v/t-suhe ja
voimalikult vaike mahukahanemine (EN 206.1). Betoon peab
kuivama nii, et saavutatakse alla 90 % RH niiskusesisaldus (ta-
valiselt u. 3 kuud) enne hiidroisolatsiooni, plaatimist ja vuukimist.
Vandes betoonides on aluspinna maksimaalne suhtelise niiskuse
sisalduse 95 % RH enne hiidroisolatsiooni, plaatimist ja vuukimist.

Enne tdddega alustamist veendutakse, et aluspinnabetoon oleks
noutava tugevusega.

Lisaks kaesilevale juhendile jargige RIL 235-2009 Ujumisbasseini
tarindite projekteerimine ja korrashoid valjaande juhiseid ning ma-
terjalitootja hiidroisolatsioonististeemi- ja tootejuhendeid.

Selles juhendis antakse llevaade basseiniruumide naidislahendus-
test hiidroisolatsiooni, plaatimise ja vuukimise teostamiseks kahe
pinnakonstruktsioonisiisteemiga. Muuhulgas koostab soovitusi ja
juhiseid nt. Bassein ja spaatehnika Ghing UKTY ry. Uhingu eesmark
on arendada ja edendada Soome ujulate, basseinide ja spaade
funktsionaalset ja tehnilist taset. ARDEX Oy on uhingu toetajaliige.

Pane tahele!

Koik meie poolt esitatavad basseini hiidroisolatsioonisiisteemide
lksikasjad on iksnes suunda naitavad ega asenda objektipohist
projekteerimist. Siisteemide omavaheline ihilduvus tapsustatak-
se alati igal objektil eraldi.
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Aluspind
Aluspind peab olema tugev, kandev, puhas ja kare. Tsemendi-
piim, saalungi 0li ja muud naket norgendavad kihid eemaldatak-
se. Nakke kindlustamiseks karestatakse pind vajadusel freesi voi
liivapritsiga

Valu

Betoonivalu parandused basseinis tehakse ARDEX A 38 tsemen-
dist voi ARDEX A 38 MIX kuivbetoonist valmistatud betoonimas-
siga. Nakketootlus tehakse tootejuhendi kohaselt. Valu tehakse
marjale nakkekihile. Paigaldatud betoonimassi pind hdorutakse
soovitud siledustasemele.

Tasandamine

Auke, lohke ja pragusid saab taita ARDEX A 46 parandussegu +
ARDEX E 100 lisaainega. Teraspinnad puhastatakse ja kaitstakse
ARDEX B 16 korrosioonikaitseseguga (PCC R4) voi toodeldakse
muu sobiva korrosioonikaitsega. Vajadusel tehakse vertikaalsete
pindade tasandamine ARDEX A 46 parandussegu + ARDEX E
100 lisaainega (2-30 mm). Lisaks (laltoodule saab
horisontaalpindade tasandamiseks kasutada ARDEX K 301
porandatasandussegu (2-20 mm).

Hiidroisolatsioon

Juhul kui basseini valu on tehtud veetihedast betoonist ja koikide
piirnemiskohtade veetihedust voib kindlalt usaldada ning
kasutusotstarve ei ole normaalsest veekoormusest erinev, siis
ei ole pohjust hiidroisolatsiooni tegemiseks. Hidroisolatsiooni
vaadeldakse siiski kihina, millel on betooni

kaitsev moju.

Hidroisolatsioon tehakse ARDEX S 7 PLUS voi ARDEX SK 100 W
hiidroisolatsioonisiisteemiga, arvestades basseini
kasutusotstarbega




HUDROISOLATSIOON

Juhul kui basseini on ndutav eraldi hiidroisolatsioonikiht, voib
kasutada ARDEX S 7 PLUS hiidroisolatsiooni voi ARDEX SK
100 W hiidroisolatsiooni  membraankangast.  Koigis
susteemlahendustes  kasutatakse samu  piirnemiskohtade
tugevduselemente. ARDEX-  hiidroisolatsioon jaab  alati
plaaditud pinna alla.

Nouded aluspinnale ja eeltootlus

Lehekilljel 2 on naidatud nduded hiidroisolatsioonide
aluspinnale ja niiskusesisalduse néuded. ARDEX S 7 PLUS ja
ARDEX SK 100 W hiidroisolatsioonide aluspind ei vaja eelnevat
kruntimist.

Toodete omadused

Hiidroisolatsioon basseinis

ARDEX S 7 PLUS sobivad hiidroisolatsiooniks tavalistes sise-,
valis-, soojavee- ja kilmaveebasseinides, pindadel mis jaavad
basseinist valjapoole ja duSiruumides.

Hidroisolatsioonid on tsemendipdhised, kiudtugevdatud,
akrillpolimeere sisaldavad pulbrid, mis segatakse veega.
Hidroiso-latsioone on lihtne ja kiire pinnale levitada, et kahe
levituskorraga saavutada 2 mm kihipaksus.

Koik nurgad ja piirnemiskohad tugevdatakse ARDEX SK voi
ARDEX SRM tugevduselementidega, mis paigaldatakse marja
hidroiso-latsioonimassiga.

Hiidroisolatsioon suure koormusega
basseinides

ARDEX SK 100 W hudroisolatsiooni membraankangast kasutatak-
se ka normaalsest veekoormusest erinevates basseinides (nait.
soolaveereservuaar).

Trapiga litumine tehakse soltuvalt trapi tlibist ARDEX S 7
PLUS hiidroisolatsiooniga ja ARDEX STA 40X40
trapimansetiga voi ARDEX FB injektsioonivaiguga.

Torude labiviigud tihendatakse ARDEX RM labiviigumanseti voi
ARDEX FB injektsioonivaiguga, valuvormi meetodil v6i ARDEX
WA epoksiipohise kinnitusseguga, nn. vahele pressimise
meetodiga. Basseinivalgustite imbruses tehakse tihendamine
ARDEX FB injektsioonivaiguga nn. vaheletoppimise meetodiga.
Kasutades ARDEX FB injektsioonivaiku, puistatakse veel
marjale, pindmiseks jaavale injektsioonivaigu kihile, karestuseks
lihtlaselt kattev liiva kiht (liva granulatsioon 0,4..0,8 mm).

Betooni- voi tasanduskihile kantakse rulli voi hammaskammiga
ARDEX S 7 PLUS hidroisolatsioon.
Hidroisolatsioonimembraanina kasutatakse ARDEX SK 100 W
hiidroisolatsioonikangast, mis surutakse varskele liimikihile
nii, et hiidroisolatsioonikanga ja aluspinna vahele ei jaa
ohumulle.  Hiidroisolatsioonikanga vuukidel, millel ei ole
llekatet, paigaldatakse ARDEX SK 12 tugevduslint ARDEX S
7 PLUS hidroisolatsiooniga. Kanga paanid on  voimalik
paigaldada ka ilekattega. Ulekate on 50 mm. Ulekattega
vuugid toddeldakse ARDEX S 7 PLUS
hidroisolatsiooniga.

Sisenurkadesse paigaldatakse ARDEX SK 90 sisenurga element
ARDEX S 7 PLUS hidroisolatsiooniga.

Valisnurkadesse paigaldatakse ARDEX SK 270 valisnurga
element ARDEX S 7 PLUS hiidroisolatsiooniga.




PLAATIMINE

Plaatimine tehakse ARDEX X 77, ARDEX X 77 W, ARDEX X 78,
ARDEX X 32, ARDEX RG 12 voi ARDEX WA kinnitusseguga.

Nouded aluspinnale ja aluspinna eeltddtlus

Enne plaatide paigaldamist voetakse arvesse aluspinna puhasta-
mise ja voimaliku karestamise vajadus eelpool 16igus "Tarindid”
(Ik 2) kirjeldatu kohaselt.

Hiidroisolatsiooni pinnad on plaatimisvalmis ilma eeltdotluseta.

Toote omadused

ARDEX X 77 ja valge ARDEX X 77 W on pastalaadne kinnitussegu
ja seda saab kasutada nii horisontaal kui vertikaalpindadel. Segu-
kamm valitakse nii, et saavutatakse 100 % nake. Vajadusel voib
segu levitada ka plaadi tagapinnale. ARDEX X 77 ja ARDEX X 77
W segul on C2 T(T)E(E) S1 klassifikatsioon EN 12004 kohaselt.

ARDEX X 78 kinnitussegu on ette nahtud pdrandplaatide kinni-
tamiseks. Porandaseguga saavutatakse holpsasti taielik nake
plaadi ja aluspinna vahel st. plaadi tagapinnale ei ole vaja segu
levitada. ARDEX X 78 segul on C2 E(E) S1 klassifikatsioon EN
12004 kohaselt.

ARDEX X 32 on pastalaadne kinnitussegu 5-30 mm paksuse-
ga segukihtidele vertikaal- ja horisontaalpindadele. Selleks, et
saavutada parim voimalik nake, levitatakse segu ka plaadi taga-
pinnale. EN 12004 kohaselt on ARDEX X 32 segul C2 FTE S1
klassifikatsioon.

Tsemendipohised kinnitussegud kuivavad vahemalt 24 tundi enne
plaaditud pinna vuukimist epoksivuukainega.

ARDEX WA on pastalaadne epoksiipohine plaadilim, mida saab
kasutada basseini horisontaal- ja vertikaalpindadel. ARDEX WA
epoksiilimi soovitatakse eeskatt spetsiaalbasseinidesse hea
kemikaalitaluvuse tottu. EN 12004 kohaselt on ARDEX WA R2T
klassifikatsiooniga.

ARDEX RG 12 seguga saab kinnitada ka mosaiike ja keraamilisi
plaate porandatel. EN 12004 kohaselt on ARDEX RG 12 R2 klas-
sifikatsiooniga.

Labikumavate klaasmosaiikide kinnitamiseks kasutatakse valget
ARDEX RG 12 voi ARDEX WA epoksiisegu.

Tootamine

Toodete segamine, pinnalelevitamine ja muid teemasse puutuvaid
toiminguid on lksikasjalisemalt kirjeldatud tootejuhendites.

Seinaplaadid on kinnitatud ARDEX WA epoksiilimiga.




VUUKIMINE

Plaatide vuukimiseks basseinides kasutatakse ARDEX GK voi AR-
DEX FK vuugisegu ja/voi ARDEX WA voi ARDEX RG 12 epoksi-
pohist vuugisegu. Epoksiitooted taluvad paremini kemikaalide
koormusi kui tsemendipohised. Epoksiitoodete tootejuhendites
on loetletud kemikaalid ja keemilised iihendid, mida vuugisegud
taluvad, taluvad piiratud ulatuses voi ei talu ildse.

Nouded aluspinnale ja aluspinna eeltdootlus

Vuugid peavad olema kuivad, puhtad ja tolmuvabad enne vuuki-
mise alustamist.

Kalenderplaanis voetakse arvesse vuugisegude kuivamisajad.

Tooteomadused

ARDEX WA on epoksipohine vee-, ilmastiku- ja kemikaalikindel
vuugisegu keraamiliste plaatide ja klaasmosaiikide vuukimiseks
valis- ja sisetingimustes. ARDEX WA epokstipohist vuugisegu saab
kasutada 2-15 mm vuukides basseini imbritsevatel pindadel, riie-
tusruumides, dusiruumides ja basseinides. Segul on EN 13888
kohaselt RG klass.

ARDEX RG 12 on epoksiipohine vee-, iimastiku- ja kemikaalikindel
vuugisegu keraamiliste plaatide ja klaasmosaiikide vuukimiseks
valis- ja sisetingimustes. ARDEX RG 12 epoksiipdhist vuugisegu
saab kasutada 1-6 mm vuukides basseini imbritsevatel pinda-
del, riietusruumides, dusiruumides ja basseinides. Segul on EN
13888 kohaselt RG klass.

ARDEX GK ja ARDEX FK on kiirkovenevad ja tsemendipohised
vuugisegud keraamiliste plaatide vuukimiseks valis- ja sisetingi-
mustes. ARDEX GK vuugisegu saab kasutada ile 4 mm vuuki-
des ja ARDEX FK vuugisegu saab kasutada 2-12 mm vuukides.
Vuugisegusid saab kasutada basseini imbritsevatel pindadel,
riietusruumides, duSiruumides ja ka basseinis juhul, kui vee kva-
liteet, voolukiirus ja temperatuur ei ndua epokstivuuki. Segul on
EN 13888 kohaselt CG2 A klass.
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Pane tahele! Kasutades basseinitarindites ARDEX GK ja ARDEX FK
vuugisegu, tuleb sisse- ja valjavoolusuudmete imbrus (u. 0,5 m
raadiuses) ja alates basseini 2 iilemisest plaadireast lle Ulevoolu-
renni kuni basseini deformatsioonivuugini paiknev ala vuukida alati
ARDEX WA voi ARDEX RG 12 epoksiivuukainega suure veevoolu
tottu.

ARDEX ST on 1-komponendiline neutraalselt seonduv vuugisili-
koon, mis sobib igat tiitipi keraamiliste plaatide ja looduslike kivi-
de vuukimiseks. Tanu headele elastsusomadustele suudab ARDEX
ST vastu votta deformatsioone 20 % vuugi laiusest. Kdvenenuna
talub ARDEX ST kliimamuutuseid ning puhastus- ja desinfitseeri-
misained. Vuugilaius peab olema sisetingimustes vahemalt 5 mm
ja valistingimustes vahemalt 10 mm.

Tootamine

Toodete segamine, pinnalelevitamine ja muid teemasse puutuvaid
toiminguid on Uksikasjalisemalt kirjeldatud tootejuhendites. Enne
basseini taitmist voetakse arvesse vuukainete kuivamisaegasid.
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PINNATARINDISUSTEEMID

Ujumisbasseini pinnatarindististeemiks voib valida
1. ARDEX S 7 PLUS siisteemi voi
2. ARDEX SK 100 W siisteemi.

1. ARDEX S 7 PLUS pinnatarindisiisteem

Siisteemis tehakse hiidroisolatsioon ARDEX S 7 PLUS hiidroisolatsiooniga. Plaatide kinnitamine tehakse ARDEX X 77, ARDEX X 77 W,
ARDEX X 78 voi ARDEX X 32 kinnitusseguga. Plaatide vuukimiseks kasutatakse basseinides ARDEX GK voi ARDEX FK vuugisegud ja/voi
ARDEX WA vo6i ARDEX RG 12 epoksiivuuki.

Nurga piirnemiskoha tugevdus

Koik vertikaalsed ja horisontaalsed nurgad tugevdatakse ARDEX SK 12 tugevduslindiga, mis kinnitatakse esimese marja hiidroisolatsioonikihiga
ja kaetakse teise kihiga taies ulatuses. Seina- ja porandapinnad kaetakse ARDEX S 7 PLUS hiidroisolatsiooniga.

Selleks, et plaaditud pind voiks vastu votta pohja ja seina piirnemiskoha vahelisi deformatsioone, tehakse piirnemiskohta deformatsioonivuuk,
mis vuugitakse ARDEX ST silikooniga. Plaatide (glasuurimata kuivpressplaadid) servad puhastatakse pohjalikult enne silikooni paigaldamist.

Pildi 1-2 selgitused:
1. Betoon
2. ARDEX A 46 parandusmass + ARDEX E 100 lisaaine

3. ARDEX A 38 tsement, ARDEX A 38 MIX kuivbetoon, ARDEX
K 301 porandatasandussegu

ARDEX SK 12 tugevduslindi kinnitamine hiidroisolatsiooniga.
Parast kuivamist kaetakse lint tleni hiidroisolatsioonimassiga.
ARDEX S 7 PLUS hiidroisolatsioon

ARDEX SK 12 tugevduslint.

ARDEX X 77, ARDEX X 77 W, ARDEX X 78 voi ARDEX X 32
kinnitussegu.

9. ARDEX GK, ARDEX FK, ARDEX WA voi ARDEX RG 12 vuugisegu.
10. ARDEX WA voi ARDEX RG 12 epoksii-vuukaine.

11. ARDEX ST silikoon.
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2. ARDEX SK 100 W pinnatarindisiisteem

Hiidroisolatsioonimembraanina kasutatakse ARDEX SK 100 W hiidroisolatsioonikangast, mis kinnitatakse aluspinnale ARDEX S 7 Plus
hiidroisolatsiooniga voi ARDEX X 77 kinnitusseguga. ARDEX SK 100 W téddeldakse siluriga surudes aluspinnale kinni nii, et kanga alla ei jaaks
ohutaskuid. Normaalsetes basseinides tehakse tavaliste plaatide kinnitamine ARDEX X 77, ARDEX X 77 W, ARDEX 78 voi ARDEX X 32
kinnitusseguga. Spetsiaalsetes basseinides tehakse plaatide kinnitamine ARDEX WA voi ARDEX RG 12 epoksiipohise kinnitusseguga.
Plaatide vuukimiseks basseinides ka-sutatakse ARDEX GK voi ARDEX FK vuugisegu ja/voi ARDEX WA voi ARDEX RG 12 epoksiipohist
vuugisegu. Spetsiaalsed plaadid vuugitakse alati epoksiiga.

Nurga ja membraankanga liitumisvuukide tugevdamine

Koik ARDEX SK 100 W kangapaanide pokkvuugid (llekatteta) tugevdatakse ARDEX SK 12 tugevduslindiga. Lint kinnitatakse marja ARDEX
S 7 PLUS hidroisolatsiooniga. Kasutades ARDEX SK 100 W kinnitamiseks ARDEX S 7 PLUS hiidroisolatsiooniga, saab kangapaanid
paigaldada servade lilekattega. Servade lilekate on ca. 50 mm. Ulekattevuugid toddeldakse veelkord ARDEX S 7 PLUS hiidroisolatsiooniga.

Selleks, et plaaditud pind voiks vastu votta pohja ja seina piirnemiskoha deformatsioone, tehakse piirnemiskohta deformatsioonivuuk, mis
vuugitakse ARDEX ST silikooniga. Plaatide (glasuurimata kuivpressplaadid) servad puhastatakse pohjalikult enne silikooni paigaldamist.

Pildi 3-4 selgitused:

Betoon

ARDEX A 46 parandusmass + ARDEX E 100 lisaaine .

ARDEX A 38 tsement, ARDEX A 38 MIX kuivbetoon,

ARDEX K 301 porandatasandussegu

4. ARDEX SK 12 tugevduslindi kinnitamine
ARDEX S 7 PLUS hiidroisolatsiooniga.

5. Pérast kuivamist kaetakse lint ileni
hidroisolatsioonimassiga.

6. ARDEX SK 100 W kinnitatuna ARDEX S 7 PLUS
hidroisolatsiooniga voi ARDEX X77 kinnitusseguga.

7. ARDEX SK 12 tugevduslint.

8. Plaatide kinnitamine ARDEX-i kinnitusseguga voi
epoksiikinnitusena.

9. ARDEX GK, ARDEX FK, ARDEX WA voi ARDEX RG 12
vuugisegu.

10. ARDEX WA tai ARDEX RG 12 epoksii-vuukaine.

11. ARDEX ST silikoon.
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TARINDI DETAILID

Ulevoolurenn

Ulevoolurennis kasutatavad plaadid on sageli erineva paksusega
kui muudel pindadel. ARDEX X 32 kinnitusseguga saab paigaldada
plaate isegi 30 mm kihipaksusega. Selleks, et takistada kapil-
laarse vee siirdumist ilevoolurennist kondimistasemel kasutata-
vasse kinnitussegusse, joodetakse renni iilemine 2,5 cm ARDEX
FB injektsioonivaiguga. Sellega kindlustatakse, et ilevoolurenni
plaadi tagakiilje ilaosa on taiesti veetihe. T00 teostamise ajaks
paigaldatakse selleks otstarbeks sobiv teip tlevoolurenni iilaosa-
le, et vaigu jootmise saaks teostada voi tehakse Ulevoolurenni
vuukimine ARDEX WA voi ARDEX RG 12 epoksiipohise vuukainega
enne jootmist.

Deformatsioonivuuk

Deformatsioonivuugile paigaldatakse ARDEX hiidroisolatsiooni-
massiga ARDEX SK 12 tugevduslint.

ARDEX tugevduslint paigaldatakse betooni pinnale nii, et selle
alla ei jaa ohumulle. Tugevduslint paigaldatakse vuugile nii, et see
voiks voimalikult palju deformatsiooni vastu votta. Vuugi sisse
hiidroisolatsioonimassi ei paigaldata.

Kui tugevduslint on kohale kuivanud, levitatakse teine kiht hiid-
roisolatsioonimassi tugevduslindile, aga mitte sellele lindi osale
mis jaab vuugi sisse st. sellele tugevduslindi osale mis asub vuugi
sees ja ripub nd. ohus. Deformatsioonivuuk vuugitakse ARDEX
ST silikooniga. Plaatide (glasuurimata kuivpressplaadid) servad
puhastatakse pohjalikult enne silikooni paigaldamist. Vuugi poh-
jale paigaldatakse vuugi laiusega sobiv pohjalint enne silikooni
paigaldamist.

Pildi 5-7 selgitused:
1. Betoon.
2. ARDEX A 46 parandusmass + ARDEX E 100 lisaaine

3. ARDEX SK 12 tugevduslint paigaldatakse marjale
hiidroisolatsioonile.

ARDEX tugevduslint kaetakse kinnitusalal
hiidroisolatsioonimassiga.

5. ARDEX hiidroisolatsioon.

6. Deformatsioonivuuk.

7. ARDEX kinnitussegu.
8
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ARDEX X 32 kinnitussegu.
ARDEX GK, ARDEX FK, ARDEX WA voi ARDEX RG 12
vuugisegu.

10. ARDEX WA voi ARDEX RG 12 epoksu-vuukaine.

11. Pohjalint.

12. ARDEX ST silikoon.

13. ARDEX FB injektsioonivaik.




Basseinivalgustid

Basseinivalgustite ebadnnestunud paigaldus pohjustab sageli lek-
keid tarinditesse. Valgusti kinnitamine, kaabeldus ja valu valgusti
imber voivad olla keerulised ja voivad pohjustada pragunemisi
ning lekkekohti tarindis. Betooni kiht on valgusti kohas ohem ja
see voib olla pohjuseks, et betoon ei talu lambi kohas samasu-
gust veesurvet, kui mujal konstruktsioonis. Selle tottu soovitavad
paljud valgustitootjad, et valgusteid ei paigaldataks siigavamale
kui 80cm veepinnast.

Alternatiivselt voib betoonivalul teha lambile koonusekujulise si-
vendi.

Valgusti pohi paigaldatakse siivendisse ja taidetehakse ARDEX
WA epoksikinnitusega nd. vahelepressimise meetodiga voi val-
gusti joodetakse ARDEX FB injektsioonivaiguga. WA epoksiikinni-
tus toimib tdotlemata hiidroisolatsiooni aluspinnana, ARDEX FB
pind toodeldakse injektsioonivaigukihi marjale pinnale puistatud
kvartsliivaga. Vaigu pinnale nakkunud livast moodustub nakkekiht
hiidroisolatsioonile.

Injekteerimine valuvormi meetodiga

Injekteerimine valuvormi meetodiga on usaldusvaarne viis 1abivii-
kude kinnitamiseks ja tihendamiseks. ARDEX FB injektsioonivaik
on vedelikulaadne ja valuvormi taitmine on kindel. Lisaks sellele
imendub ARDEX FB vaik betooni pinnapooridesse.

Labiviik (toru, valgusti vms. element) asetatakse Oigesse kohta
ja injekteetitav betoonipind puhastatakse ebapuhtustest. Labivii-
gu imber ehitatakse tihe valuvurm nait. PU-isolatsiooniplaadist.
Valuvormi (laserva tehakse taiteauk voi paigaldatakse taitetoru.
Juhul kui paigaldatav element ulatub labi kogu tarindi, tehakse
vastaskiiljele ohu auk. Sellega kindlustatakse valu 6nnestumine.

ARDEX FB injektsioonivaik segatakse hoolikalt. Suurte taide-
te puhul voib vaigule lisada taiteaineks liva (0,5-1,2 mm) 1-2
kg/vaigukilo kohta. Jargmisel paeval valuvorm eemaldatakse ja
kontrollitakse (le injektsiooni Gnnestumine. Seejarel toodeldakse
pind sama ARDEX FB vaiguga ja tehakse liivkarestusega nakke-
pind hidroisolatsioonile.

Pildi 8-10 selgitused:

1. ARDEX A 46 parandusmass + ARDEX E 100 lisaaine

2. Valgustisiivend koonusekujuline.

3. ARDEX WA taitmine vahelepressimise meetodiga voi
ARDEX FB injektsioonivaiguga valgumismeetodiga.

4. ARDEX hiidroisolatsioon.

5. ARDEX kinnitussegu.

6. ARDEX GK, ARDEX FK, ARDEX WA voi ARDEX RG 12
vuugisegu.

7. ARDEX FB injektsioonivaik.
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Toruiithendus

Toruuhendus tehakse ARDEX-i hidroisolatsiooni ja labiviiguele-
mendiga voi |k 9 kirjeldatud valuvormi meetodiga. Horisontaal-
pindadel voib ARDEX FB injektsioonivaiku paigaldada kallates
vaigu labiviigu iimber tehtud siivendisse (Tahelepanu! ARDEX FB
epoksi puhul tehakse livkarestus).

Toru paigaldatakse nii, et see on 20-30 mm hiidroisolatsiooni
tasemest korgemal.

Toruthendus tihendatakse ARDEX-i hudroisolatsiooniga. Mérjale
hidroisolatsioonimassile surutakse labivigumansett nii, et see
jaab tihedalt toru imber ja et see nakkub taies ulatuses hiid-
roisolatsioonimassile. Teine kiht levitatakse parast esimese kihi
kuivamist nii, et hiidroisolatsiooniga kaetakse labiviigumansett
taielikult.

Alternatiivina voib teha tihenduse ARDEX FB injektsioonivaigu ja
livkarestusega. ARDEX FB tihendused kaetakse valitud ARDEX-i
hidroisolatsioonisiisteemiga.

Enne plaatimist I6igatakse labiviigutoru hidroisolatsiooni kahjusta-
mata soovitud korgusele. Plaadid |digatakse labiviigu tmber nii, et
saadakse sligav ja lai ca. 45° rant toru imber. Toru imber tekkiv
vuuk vuugitakse samaaegselt plaatidega. Ulevoolurenn vuugitak-
se ARDEX WA voi ARDEX RG 12 epoksiivuukainega.

Pildi 13-15 selgitused:

1. Betoon.

2. ARDEX A 38 tsement, ARDEX A 38 MIX kuivbetoon voi
ARDEX K 301 porandatasandussegu.

3. ARDEX labiviiguelement kinnitatakse
hidroisolatsioonimassiga.

4. ARDEX labiviiguelement kaetakse

hidroisolatsioonimassiga.

ARDEX hiidroisolatsioon.

ARDEX SRM labiviigumansett.

ARDEX kinnitussegu.

ARDEX WA tai ARDEX RG 12 epoksii-vuukaine.

. ARDEX FB injektsioonivaik.

0. Trapi lehter.

= © 00N O

Pilt 13 - - Pilt 14

Trapp

Basseini pohjale mojuv suur veerohk esitab trapi paigaldamise-
le korgendatud ndudmised. Teras- ja plasttrappide imbrusesse
moodustub betooni kuivamisel mikropragusid. Koos suure veero-
huga lisab see lekkeriski, norgestades betooni, sarrust ja trappi.

Soovitame aarikuga voi pingutusrongaga trappe, mis on voimalik
lihendada hidroisolatsiooniga. Juhul kui litumine tehakse aarikuta
trapile, soovitame jargnevat meetodit.

Enne betoneerimist paigaldatakse roostevaba toru likumatult pai-
gale. Toru iimber jaetakse piisav slivend trapiiihendusele. Toru ots
jaetakse pohjast korgemale selleks, et hiidroisolatsiooni ja trapi
lihenduse saaks teha soovitud korgusel. Mitmed trapilahendused
nouavad toru valiskeeret trapi paigaldamiseks.

Pilt 11 ' -‘;ﬁ

Pildi 11-12 selgitused:

1. ARDEX labiviiguelement kinnitatakse
hidroisolatsioonimassiga.

2. ARDEX labiviiguelement kaetakse

hidroisolatsioonimassiga.

ARDEX hiidroisolatsioon.

ARDEX SRM labiviigumansett.

ARDEX WA voi ARDEX RG 12 epoksii-vuukaine.
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Pilt 12

Nagu ka valgusti paigaldamisel, tehakse ka trapi paigaldamisel
basseinibetooni koonussiivend. Trapi lehter asetatakse kohale ja
joodetakse ARDEX FB injektsioonivaiguga lehtri iilemise aareni.
Suurte taidete puhul voib ARDEX FB injektsioonivaiku lisada taite-
aineks 0,5-1,2 mm liiva 1-2 kg/vaigukilo kohta.

Marjale ARDEX FB injektsioonivaigule puistatakse liiva ca. 30 mi-
nutit parast kui ARDEX FB on hakanud seonduma. Kui ARDEX FB
on kuivanud, eemaldatakse tolmuimejaga lahtine liv enne hiid-
roisolatsiooni paigaldamist.

Valitud ARDEX-i basseini hiidroisolatsioon kinnitatakse liivkarestu-
sega pinnale. Kui hiidroisolatsioon on kuivanud, kinnitatakse plaa-
did ja tehakse vuukimine valitud ARDEX-i siisteemlahendi kohaselt.



Kokkuvote toodetest koormuse jargi

Riietusruum Margruum Bassein S:::zieaizl- pIa:::(:lr:m d
Tasandamine ja pahteldamine
ARDEX A 46 + ARDEX E 100 o o o o o
ARDEX B 16 [ o o o o
ARDEX A 38 / ARDEX A 38 MIX o o o o o
ARDEX K 301 ([ o o o o

ARDEX X 77 / ARDEX X 77 W

ARDEX 8+9 / ARDEX 8+9 LW o (] [
ARDEX SK 100 W ([ o o o o
ARDEX S 7 PLUS / ARDEX S 8 FLOW o o o o
ARDEX SK 12 [ o o ® o
ARDEX STA 40-40 [ o o o o
ARDEX SRM [ o o o o

ARDEX X 78

ARDEX X 32

ARDEX WA / ARDEX RG 12

ARDEX WA / ARDEX RG 12

ARDEX GK / ARDEX FK

ARDEX ST [ o o o o
Injekteerimine

ARDEX FB o o o o o
® -=sobib

@ - ainult hiidroisolatsiooni all

Ujumisbasseini konstruktiivsest deformatsioonivuugist valjaspool asuvatel pindadel ja margruumides kasutatakse peamiselt sertifitseeritud

ARDEX 8+9 hidroisolatsioonisiisteemi. Vaata ARDEX-i toojuhendipank aadressil ardex.fi/tyoohjeet









