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ARDEX HUDROISOLATSIOONI UHENDAMINE PURUS TRAPIGA

ARDEX-i hidroisolatsioonide litumine on testitud PURUS
porandatrapimehhanismiga. Mehaaniline kinnitamine trapiga teostatakse trapi
komplekti kuuluva isepingulduva pingutusréngaga.

ARDEX S 1-K Plus-, ARDEX 8+9 ja ARDEX 8+9LW hidroisolatsioonid
Uhendatakse trapiga alljargnevalt:

Enne trapimanseti kinnitamist veendutakse, et trapi liitumispinnad on puhtad.

e Trapi Umber (mitte trapi osadele) vddbatakse ARDEX hidroisolatsioon.
ARDEX STA 40-40 trapimansett kinnitatakse trapi suhtes tsentraalselt marjale
ARDEX hiidroisolatsioonimassile. Ohumullid eemaldatakse trapimanseti ja
aluspinna vahelt pahtlilabida abil, trapimansetti pealt keskelt servade suunas
siludes.

e Paigaldatud trapimansett kuivab oma kohale (ARDEX 8+9 u. 2 tundi ARDEX
8+9LW u. 3,5 h ja ARDEX S 1-K Plus u. 6 tundi).

e Trapimansetti I6igatakse Ummargune auk (u. 15-20 mm vaiksema raadiusega
ring kui trapi komplektis oleva kiilrénga siseserv).

o Kui auk on Idigatud, surutakse kiilrdngas trappi.

e Pingutusronga seespool nahtav (lle jaav) trapimanseti serv Idigatakse terava
vaibanoaga puUsti suunas, pingutusronga sisepinnani parajaks.

e Parast seda surutakse pingutusrongas kohale ja levitatakse
hidroisolatsioonimass pingutusronga uladarele.

Plaatide kinnitamine ja vuukimine tehakse ARDEX-i pinnakonstruktsioonististeemi
kuuluvate toodetega.

Koos plaatimisega paigaldatakse trapi peale nelinurkne véi ringikujuline kaas.
Nelinurkse kaane raam kinnitatakse tsentraalselt trapi peale nii, et trapi haisulukku
osa on voimalik puhastamiseks eemaldada. Hudroisolatsioonikiht ei tohi jaada
nahtavale. Juhul kui vaike osa hidroisolatsioonikihist jaab siiski nahtavale,
kaitstakse see hoolikalt plaadisegu kihiga.

Lisaks kaesolevale jargitakse ka toodete kasutusjuhendeid. Anname meelsasti
lisainfot.
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